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Erlauterungen
In den Einbautabellen werden die Konfigurationen der Grundwasserdeckschichten unterschieden in ,unglnstig®, ,gtinstig —
Sand“ und ,glinstig — Lehm, Schluff, Ton".
Die Konfigurationen der natiirlich vorliegenden oder herzustellenden Grundwasserdeckschichten werden wie folgt
festgelegt:

Konfiguration der ungiinstig glinstig
Grundwasserdeckschicht Sand oder Lehm, Schluff, Ton Sand Lehm, Schiuff, Ton
grundwasserfreie fur RC-1, BM-0*, BM-FO*, BM-F1, |[fir alle MEB: > 1 m fur alle MEB: > 1 m
Sickerstrecke BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS- |zuzuglich eines zuzuglich eines
1, SWS-1, CUM-1, HOS-1, HS, Sicherheitsabstandes Sicherheitsabstandes
SKG: von 0,5 m von 0,5 m
20,1-1m
fur alle anderen MEB: 20,5—-1m
jeweils zuziglich eines
Sicherheitsabstandes von 0,5 m

Innerhalb von Wasserschutzbereichen sind die Einsatzmdglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen auf glinstige
Eigenschaften der Grundwasserdeckschichten (Sand oder Lehm, Schliuff, Ton, grundwasserfreie Sickerstrecke > 1 Meter)
beschrankt.

Bei der Beurteilung der Zulassigkeit von mineralischen Ersatzbaustoffen bei nicht gedeckten BaustralRen in Verfillungen
sowie bei der Boschungsstabilisierung ist § 8 Absatz 6 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu beachten.

Der Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen gemafR den Einbauweisen Nummer 7 und 8 ist bei Strallen mit
Entwéasserungsrinnen und vollstdndiger Entwasserung tber das Kanalnetz bei glinstigen und unglinstigen Eigenschaften
der Grundwasserdeckschichten aufderhalb und innerhalb von Wasserschutzbereichen zulassig.

Bei allen Einbauweisen der Tabellen ist berlicksichtigt, dass bei Strallen im Bankett- und Béschungsbereich eine
Durchsickerung stattfindet.

Eintragungen oder Bezeichnungen in den Tabellen:

gebundene Deckschicht: wasserundurchlassige Schicht oder Bauweise mit

a) Asphalt nach den Anforderungen

»LZusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt*
— ZTV Asphalt-StB — (FGSV, Ausgabe 2007, Fassung 2013) oder

b) Beton nach den Anforderungen

,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton* — ZTV Beton-StB — (FGSV, Ausgabe 2007) oder in vergleichbarer
Ausfiihrung oder

c) Pflasterdecken oder Plattenbelagen mit dauerhaft wasserdichter Fugenabdichtung nach den Anforderungen

»Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Verkehrsflachen* — ZTV Fug-StB — (FGSV,
Ausgabe 2015)

ToB  Tragschicht ohne Bindemittel

K zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dranschicht (Kapillarsperreneffekt) nach den ,Richtlinien fir
die Entwasserung von Stralien — REwS* (FGSV, Ausgabe 2021) oder in analoger Ausflihrung zur Bauweise E


https://www.gesetze-im-internet.de/ersatzbaustoffv/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ersatzbaustoffv/anlage_3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ersatzbaustoffv/index.html#BJNR259810021BJNE003001130

MTSE

M zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dranschicht (Kapillarsperreneffekt)
/ nicht relevant
+ Einbau zulassig

- Einbau unzulassig
Werden bestimmte Einbauweisen mit mehreren Buchstaben gekennzeichnet, so gelten die Anforderungen kumulativ.

WSG IIlA Wasserschutzgebiet Zone Il A
WSG Il B Wasserschutzgebiet Zone Il B
HSG Il Heilquellenschutzgebiet der Zone llI
HSG IV Heilquellenschutzgebiet der Zone IV

Die Bauweisen A — D und die Bauweise E beziehen sich auf das ,Merkblatt Gber Bauweisen fir technische
Sicherungsmafnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau” — MTSE
(FGSV, Ausgabe 2017).

FuBnotenregelungen

Mit FuBnoten werden zusatzlich zu den Materialwerten der Anlage 1 einzelne Konzentrationswerte festgelegt, fir die sich
weitere Einsatzmdglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen ergeben. Mineralische Ersatzbaustoffe, die sowohl die
Materialwerte aus Anlage 1 als auch die in den FuBnoten festgelegten Konzentrationswerte einhalten, sind in den mit
FuBnoten gekennzeichneten Bauweisen der Einbautabellen, ggf. mit zusatzlichen Einschrankungen, zulassig.

Einzelne Fufinoten bezeichnen Einschrankungen der Einsatzmdglichkeiten.
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Tabelle 1: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

unguinstig glinstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

3 [ Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

6 | Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

9 | Damme oder Walle gemaf
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10 | Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11 | Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12 | Deckschicht ohne Bindemittel

13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und




Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter 2 4 + 2 4 2 4 4 +
Plattenbelagen + + + + + + +
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster +2 + + +2 + +2 + + +
16 | Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen 5 5 5
unter durchwurzelbarer + + + + + + + + +
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Dd&mme und Schutzwalle ohne ) 5 )
MaRnahmen nach MTSE unter + + + + + + + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 Zulassig, wenn Chrom, ges. < 110 pg/l und PAK45 < 2,3 pg/l.
2 Zulassig, wenn Chrom, ges. < 15 ug/l, Kupfer < 30 ug/l, Vanadium < 30 pg/l und PAK45 < 0,3 pg/l.
3 Zulassig, wenn Vanadium < 55 pg/l und PAK45 < 2,7 ugl/l.
4 Zulassig, wenn Vanadium < 90 ug/!.
Tabelle 2: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auferhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-
Lehm, |  HSGIII HSGIv | vorranggebiete
Sand SCTT)IEH’ Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [ Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und ] ]
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten




Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfiillung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

6
Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Mafnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

o o~ W

Tabelle 3: Recycling Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Die Verflllung von Leitungsgraben ist nicht zulassig.

Zulassig, wenn Chrom, ges. < 280 pg/l, Vanadium < 450 ug/l, Kupfer < 170 ug/l und PAK,5 < 3,8 pgl/l.

Zulassig, wenn Chrom, ges. < 360 pg/l und Vanadium < 180 pg/l.

Zulassig, wenn Vanadium < 320 pg/l (Zeile 16) oder zulassig wenn ,M* und Vanadium < 200 pg/l (Zeile 17).

Zulassig wenn ,M*.

Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die
Begriffsbestimmungen gemafR § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.




Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE unter - - - - - - - - -
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 4: Ziegelmaterial (ZM)
Ziegelmaterial (ZM)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-.
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff,| Sand |[Schliuff, | Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
12 | Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
Tabelle 5: Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*) Baggergut der Klassen 0* (BG-0*),
F0* (BGF0*)
Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*)
Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), FO* (BG-F0*)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aullerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unguinstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG IIl A WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht + + + + + + + + +
(teilwasserdurchlassig) unter




Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), FO* (BM-F0*)
Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), FO* (BG-F0%)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

unglnstig glnstig

gunstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Maflnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 6: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)




Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE unter - + + - + - + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 7: Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aullerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und ] ]
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 | Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und 5 ) )
Unterbau bis 1 m ab Planum + + + - + - + + +
jeweils unter gebundener
Deckschicht
9 | Damme oder Walle gemafR + + + + + + + + +
Bauweisen A— D nach MTSE
sowie Hinterfullung von




Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glnstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise
10 | Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE - * * - * - * * *
11 | Bettungssand unter Pflaster oder + + + + + + + + +
unter Plattenbelagen
12 | Deckschicht ohne Bindemittel - + + + + + + + +
13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie _ _ + _ _ _ _ _ +
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter 3 + 3 3 3 +
Plattenbelagen - + - + - + +
15 [ Bauweisen 13 unter Pflaster - o + - o - o o +
16 | Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen 5 5
unter durchwurzelbarer - + + - + - + + +
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
Mafnahmen nach MTSE unter - - + - - - - - +
durchwurzelbarer Bodenschicht

Die Verfillung von Leitungsgraben ist nicht zulassig.
Zulassig, wenn Chrom, ges. < 110 pg/l, Vanadium < 230 pg/l, PAK,5 < 2,3 pg/l, Phenole < 90 pg/l und

Chlorphenole < 10 pg/l.

Zulassig, wenn Blei < 140 pg/l, Cadmium < 3,0 ug/l, Chrom, ges. < 230 pg/l, Kupfer < 160 pg/l, Nickel < 30 pg/l,
Vanadium < 90 pg/l und Zink < 180 pg/l.

Zulassig, wenn Blei < 220 pg/l, Cadmium < 4,0 ug/l, Nickel < 35 pg/l, Vanadium < 180 pg/l und Zink < 250 pg/l.

Zulassig, wenn ,K*.

Tabelle 8: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

unglnstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG 1l HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder + + + + + + + + +
Bodenplatten, Bodenverfestigung




Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz— oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
MafBnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht




Zulassig, wenn Antimon < 10 pg/l, Blei < 390 pg/l, Cadmium < 10 pg/l, Chrom, ges. < 440 pg/l, Kupfer < 270 pg/l,
Molybdén < 55 ug/l, Nickel < 230 pg/l, Vanadium < 700 pg/l, Zink < 1 300 ug/l, MKW < 230 pg/l, PCB, ges. < 0,02

pg/l, Chlorphenole < 82 ug/l, Chlorbenzole < 1,9 ug/l und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

Zulassig wenn ,K*, Nickel < 180 pg/l, Zink < 1 500 pg/l und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.
Zulassig wenn ,K* und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

Zulassig, wenn Antimon < 10 pg/l, Molybdan < 55 pg/l, Chlorbenzole, ges. < 2,0 pg/l, PCB, ges. < 0,02 pg/l und

Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

Tabelle 9: Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Wasserschutzbereichen

aullerhalb von

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

unglinstig

glinstig

glinstig

WSG

A

WSG Il B

Lehm,

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand | Schluff,

Ton Sand

Lehm,

Schluff,

Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und




Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen * * * * * * * * *
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster + + + + + + + + +
16 | Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer + + + + + + + + +
Bodenschicht sowie Hinterfullung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | DAmme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE unter + + + + + + + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 10: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig gunstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG 1l HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 [ Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung




Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwaélle ohne
Maflnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

Zulassig, wenn AMPA < 2,5 ug/l, PAK,5 < 1,5 pg/l, Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 0,8 ug/l.

Zulassig, wenn Atrazin < 0,5 pg/l, Bromacil < 0,3 ug/l, Diuron < 0,2 pg/l, AMPA < 2,2 ug/l, PAK45 < 1,5 pg/l,

Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 0,8 pg/l.

Zulassig wenn “M* oder wenn AMPA < 2,5 pg/l, Bromacil < 0,3 pg/l, PAK,5 < 1,5 ug/l, Glyphosat, Simazin und

sonstige Herbizide < 0,8 pg/l.

Tabelle 11: Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)




Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG I B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter - - +5 - - - - - +5
durchwurzelbarer Bodenschicht

Die Verflllung von Leitungsgraben ist nicht zulassig.

Zulassig, wenn Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAK 5 < 4,5 ug/l.

Zulassig, wenn Atrazin < 2,2 ug/l, Bromacil < 0,6 ug/l, Diuron < 0,4 pg/l, AMPA, < 5,2 ug/l, Glyphosat, Simazin,
sonstige Herbizide < 4,0 ug/l und PAK 5 < 4,5 ug/l.

Zulassig wenn ,K*, Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 ug/l und PAK 5 < 4,5 ug/l.

Zulassig wenn ,M*, Atrazin < 2,2 ug/l, Bromacil < 0,7 pg/l, Diuron < 0,5 pg/l, AMPA, < 6,8 ug/l, Glyphosat, Simazin,
sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAK,5 < 4,5 g/l

Tabelle 12: Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unguinstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schiuff, | Sand | Schiuff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [ Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + - - + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht - + + - - - - + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 [ Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung




Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Wasserschutzbereichen

aulerhalb von

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

WSG

A

WSG Il B

Lehm,

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand | Schluff,

Ton
Sand

Lehm,

Schluff,

Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Boschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Mafnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

1
2

Zulassig, wenn AMPA < 34 ug/l, Atrazin < 12 pg/l, Bromacil < 3,7 pg/l und Diuron < 2,6 ug/l.
Zulassig wenn ,K*, AMPA < 31 ug/l, Bromacil < 3,9 pg/l und Diuron < 3,2 ugl/l.

Tabelle 13: Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig glinstig

Sand

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG I B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,| Sand | Schiuff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter / / / / / / / / /
durchwurzelbarer Bodenschicht

4

Fir Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfiillung von
Leitungsgraben gilt einschrankend: nur zulassig, wenn Sulfat < 1 230 mg/l; zur Verfillung von Baugruben gilt
einschrankend: nur zulassig, wenn Sulfat < 800 mg/I.

Fir Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfillung von
Leitungsgraben gilt einschréankend: nur zulassig, wenn Sulfat < 980 mg/l; zur Verfiillung von Baugruben gilt
einschrankend: nur zulassig, wenn Sulfat < 740 mg/I.

Fir ToB gilt einschrankend: Nur zuldssig, wenn Sulfat < 1 100 mg/l; fir Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfillung von Leitungsgraben gilt einschrankend: nur
zuldssig, wenn Sulfat < 840 mg/l; zur Verfiillung von Baugruben gilt einschréankend: nur zulassig, wenn Sulfat < 700

mg/l.

Zulassig wenn ,K* oder wenn Sulfat < 860 mg/I.

Tabelle 14: Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aullerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

unglinstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG IIl A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand SCTT)Iﬁff' Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schiuff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + - - + + + +
Deckschicht
5 | Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 [ Bettung, Frostschutz- oder + + + - - + + + +
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit




Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum + + + - - - - - +
jeweils unter gebundener
Deckschicht

9 | Damme oder Walle gemafR
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von + + + - - - - - +
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10 | Damm oder Wall geman

Bauweise E nach MTSE * * * - - - - - +
11 | Bettungssand unter Pflaster oder + . . N . . N N N
unter Plattenbelagen
12 | Deckschicht ohne Bindemittel + + + - — + + + +

13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14 | Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15 | Bauweisen 13 unter Pflaster - — - — — - - - _

16 | Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen

unter durchwurzelbarer + + + - + - + + +
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter / / / / / / / / /
durchwurzelbarer Bodenschicht

1 Zulassig wenn ,K“.

Tabelle 15: Hiittensand (HS)



Hittensand (HS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig glinstig

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Hittensand (HS)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aullerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne 3 5 5
Mafnahmen nach MTSE unter + + + + + + + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 Zulassig, wenn Vanadium < 30 ug/l.
2 Zulassig wenn ,K* oder wenn Vanadium < 30 ug/l.
3 Zulassig wenn ,M*“ oder wenn Vanadium < 30 ug/I.
Tabelle 16: Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)
Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglnstig guinstig glinstig
Einbauweise WSG IIl A WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand SCTT)'gﬁ' Lehm, Lehm, Lehm,
Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 [ Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 | Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 [ Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB), + + + + + + + + +
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum




Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG I B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6

jeweils unter gebundener
Deckschicht

9 [ Damme oder Walle gemafn
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von + + + + + + + + +
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10 | Damm oder Wall geman

Bauweise E nach MTSE * * * * * * * * *
11 | Bettungssand unter Pflaster oder + + + + + + + + +
unter Plattenbelagen
7
12 Deckschicht ohne Bindemittel * * * * * * * * *
13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie 1 2 . _ 2 _ 2 2 .
Verfiillung von Baugruben und + + + + +
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter 1 3 + _ 3 _ 3 3 .
Plattenbelagen + + + + +
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster N + + 4! + 4! + + +

16 | Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen

unter durchwurzelbarer + + + + + + + + +
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17 | Damme und Schutzwalle ohne

MaRnahmen nach MTSE unter +5 +6 + - +6 - +6 +6 +
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 Zulassig, wenn Chrom, ges. < 15 pg/l und Vanadium < 30 ug/I.
2 Zulassig, wenn Vanadium < 55 ug/l.
3 Zulassig, wenn Vanadium < 90 ug/!.
4 Zulassig wenn ,K*, Chrom, ges. < 65 ug/l und Vanadium < 130 ug/l; oder wenn Chrom, ges. < 15 ug/l und
Vanadium < 30 pg/l.
5 Zt.ggssig/;l wenn ,M*, Chrom, ges. < 25 pg/l und Vanadium < 50 pg/l; oder wenn Chrom, ges. < 15 ug/l und Vanadium
< 30 g/l
6 Zulassig wenn ,M“ oder wenn Vanadium < 120 ug/I.
7 Zugelassen, wenn das zum Einbau vorgesehene KorngréRengemisch bei Einstufung nach dem CBR-Wert der

Klasse CBR 50/25 nach DIN EN 14227-2, ,Hydraulisch gebundene Gemische — Anforderungen — Teil 2:
Schlackengebundene Gemische® Ausgabe August 2013, entspricht.

Tabelle 17: Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)



Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig

Sand

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
8
unter Plattenbelagen

12

8 9
Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht

ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
8
Plattenbelagen

15

8
Bauweisen 13 unter Pflaster




Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aullerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
16 | Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer 5 6 5 5 5 5
Bodenschicht sowie Hinterfillung - + + - + - + + +
analog zu Bauweise E des
8
MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter . _ + + _ + _ + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 Zulassig, wenn Vanadium < 230 ug/l und Chrom, ges. < 110 ug/I.
2 Zulassig, wenn Molybdan < 55 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.
3 Zulassig, wenn Molybdan < 55 ug/l, Vanadium < 90 g/l und Fluorid < 1,1 mgl/l.
4 Zulassig, wenn Molybdan < 55 pg/l, Vanadium < 180 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.
5 Zulassig wenn ,K* und Molybdan < 220 pg/l oder wenn Molybdan < 55 ug/l, Vanadium < 320 ug/l und Fluorid < 1,1
mg/l.
6 Zulassig wenn ,K* und Molybdan < 220 pg/l oder wenn Molybdan < 55 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.
7 Zulassig wenn ,M“ Molybdan < 90 ug/l, Vanadium < 200 pg/l und Fluorid < 1,9 mg/l oder wenn Molybdan < 55 pgl/l,
Vanadium < 120 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.
8 Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die
Begriffsbestimmungen gemaR § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.
9 Zugelassen, wenn das zum Einbau vorgesehene KorngréRengemisch bei Einstufung nach dem CBR-Wert der

Klasse CBR 50/25 nach DIN EN 14227-2, Ausgabe August 2013, entspricht.

Tabelle 18: GieRerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand Sﬁ—rgﬁﬁ’ Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [ Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht + + + - - + + + +
(teilwasserdurchlassig) unter




GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Mafnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

1

Zulassig, wenn Blei < 35 ug/l, Chrom, ges. < 15 pg/l und Vanadium < 30 ugl/l.

Tabelle 19: Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)




Kupferhittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE unter - - - - - - - - -
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 20: Kupferhiittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)
Kupferhiittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + - - + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 | Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum + + + + + + + + +
jeweils unter gebundener
Deckschicht
9 | Damme oder Walle gemafR + + + - - + + + +
Bauweisen A— D nach MTSE
sowie Hinterflllung von




Kupferhittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Mafnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 21: GieRereirestsand (GRS)

GieRereirestsand (GRS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

gunstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht




GieBereirestsand (GRS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig

glinstig

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Lehm,
Sand | Schluff,
Ton

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

1

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne
Maflnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

[ IS

Asphalttragschicht (teilwasserdurchldssig) unter Pflasterdecken und Plattenbelagen ist nicht zulassig.

Zulassig, wenn Arsen < 20 pg/l, Vanadium < 55 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.

Zulassig, wenn Arsen < 35 pg/l, Vanadium < 90 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.

Zulassig, wenn Arsen < 55 pg/l, Vanadium < 180 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.

Zulassig wenn ,K* und Fluorid < 1,9 mg/l oder wenn Arsen < 40 ug/l, Vanadium < 120 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

Zulassig wenn ,M“ und Fluorid < 1,9 mg/l oder wenn Arsen < 40 pg/l, Vanadium < 120 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/l.




Tabelle 22: Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

unglnstig

guinstig glinstig

Sand

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand [ Schluff, | Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A— D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Boschungsbereich von Dammen




Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG Il A WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter + + + + + + + + +
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 23: Steinkohlenkesselasche (SKA)
Steinkohlenkesselasche (SKA)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig gunstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-'
Lehm, HSG I HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 [ Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht / / / / / / / / /
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 | Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + - - + + + +
Deckschicht
5 1
Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + - - + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 [ Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum - + + - + - + + +
jeweils unter gebundener
Deckschicht




Steinkohlenkesselasche (SKA)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
9 [ Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfiillung von + + + - - + + + +
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise
10 [ Damm oder Wall gemaR _ _
Bauweise E nach MTSE * * * * * * *
11 | Bettungssand unter Pflaster oder + + + + + + + + +
unter Plattenbelagen
12 | Deckschicht ohne Bindemittel / / / / / / / / /
13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie _ _ _ _ _ B _ _ _
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel
14 [ Bauweisen 13 unter _ _ _ _ _ _ _ _ _
Plattenbelagen
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster - - - - - - - - -
16 | Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen 5 ) ) ) 5 )
unter durchwurzelbarer - + + - + - + + +
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Dd&mme und Schutzwaélle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter - - - - - - - - -
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 SKA ist fir Asphalttragschichten nicht relevant.
2 Zulassig wenn ,K* und Molybdan < 220 ugl/l.
Tabelle 24: Steinkohlenflugasche (SFA)
Steinkohlenflugasche (SFA)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auflerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig glinstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand SCTT)IEH’ Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + + + + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung - - - - - - - - -
unter gebundener Deckschicht
3 [ Tragschicht mit hydraulischen + + + + + + + + +
Bindemitteln unter gebundener




Steinkohlenflugasche (SFA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

ungunstig

glnstig glinstig

Sand

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Deckschicht

Verflillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterflllung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterflllung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwalle ohne
MaBnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 25: Braunkohlenflugasche (BFA)




Braunkohlenflugasche (BFA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von

Wasserschutzbereichen

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig

Sand

WSG Il A WSG Il B

Lehm, HSG Il HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Schluff,
Ton Lehm, Lehm,

Sand | Schluff, [ Sand | Schluff,
Ton Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht
bitumengebunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener
Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle geman
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfullung von
Bauwerken im Béschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaf
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer




Braunkohlenflugasche (BFA)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bodenschicht sowie Hinterfiillung
analog zu Bauweise E des MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE unter - - - - - - - - -
durchwurzelbarer Bodenschicht
Tabelle 26: Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)
Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schluff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + - - + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [ Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
4 | Verflllung von Baugruben und
Leitungsgraben unter gebundener + + + - - + + + +
Deckschicht
5 [ Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten
6 | Bettung, Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit + + + - - + + + +
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung
7 | Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht * * * * * * * * *
8 | Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum + + + + + + + + +
jeweils unter gebundener
Deckschicht
9 | Damme oder Walle gemafR + + + + + + + + +
Bauweisen A— D nach MTSE
sowie Hinterflllung von




Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig glinstig
Einbauweise WSG IIIA WSG Il B Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schluff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand |Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
Bauwerken im Bdschungsbereich
in analoger Bauweise
10 | Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE * * * * * * * * *
11 | Bettungssand unter Pflaster oder _ _ _ _ _ _ _ _ _
unter Plattenbelagen
12 | Deckschicht ohne Bindemittel - - - - - - - - -
13 | ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfiillung von Baugruben und - + + - + - + + +
Leitungsgraben unter Deckschicht
2
ohne Bindemittel
14 | Bauweisen 13 unter
2 - + + - + - + + +
Plattenbelagen
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster2 - * * - * - * * *
16 | Hinterfillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer 1
Bodenschicht sowie Hinterfiillung + + + - + - + + +
analog zu Bauweise E des
2
MTSE
17 | Damme und Schutzwalle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter _ + + _ + _ + + +
2
durchwurzelbarer Bodenschicht
1 Zulassig, wenn ,K“ und Chrom, ges. < 65 ug/l.
2 Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die
Begriffsbestimmungen gemaR § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.
Tabelle 27: Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)
Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
ungunstig glnstig gunstig
Einbauweise WSG Il A WSGIIB Wasser-_
Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand | Schiuff,
Ton Lehm, Lehm, Lehm,
Sand | Schiuff, | Sand | Schluff,| Sand | Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 5 6
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht + + + - - + + + +
bitumengebunden
2 | Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht




Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungunstig glnstig

glinstig

Lehm,
Sand | Schluff,

Ton

WSG Il A

WSG Il B

HSG Il

HSG IV

Wasser-
vorranggebiete

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Tragschicht mit hydraulischen
Bindemitteln unter gebundener
Deckschicht

Verflllung von Baugruben und

2
Leitungsgraben unter
gebundener Deckschicht

Asphalttragschicht
(teilwasserdurchlassig) unter
Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht
hydraulisch gebunden
(Dranbeton) unter Pflaster und
Platten

Bettung2 , Frostschutz- oder
Tragschicht unter Pflaster oder
Platten jeweils mit
wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter
gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB),
Baugrundverbesserung und
Unterbau bis 1 m ab Planum
jeweils unter gebundener
Deckschicht

Damme oder Walle gemafi
Bauweisen A — D nach MTSE
sowie Hinterfiillung von
Bauwerken im Bdschungsbereich
in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall geman
Bauweise E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis
1 m Dicke ab Planum sowie
Verfillung von Baugruben und
Leitungsgraben unter Deckschicht
ohne Bindemittel

14

Bauweisen 13 unter
Plattenbelagen

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen
unter durchwurzelbarer
Bodenschicht sowie Hinterfullung
analog zu Bauweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwaélle ohne
MaRnahmen nach MTSE unter
durchwurzelbarer Bodenschicht




1 Zulassig, wenn Kupfer < 230 g/l und Chrom, ges. < 110 ug/l.

2 Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die
Begriffsbestimmungen gemar § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.
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